BITOLAS PADROES FORJADAS REDONDAS E QUADRADAS

63,50
69,85
76,20
82,55
88,90
95,25
101,60
107,95
114,30
120,65
127,00
133,35
139,70
146,05
152,40
158,75
165,10
171,45
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184,15
190,50
196,85
203,20
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215,90
222,25
228,60
234,95
241,30
247,65
254,00
266,70
279,40
292,10
304,80
317,50
330,20
342,90
355,60
368,30
381,00

BITOLAS

13.1/2
14
14.1/2
15

PESO (kg/m)

NAO FABRICA
NAO FABRICA
35,80
42,01
48,73
55,94
63,64
71,85
80,55
89,75
99,44
109,63
120,32
131,51
143,20
155,38
168,06
181,23
194,91
209,08
223,74
238,91
254,57
270,73
287,39
304,54
322,19
340,34
358,98
378,13
397,77
438,54
481,30
526,04
572,78
621,51
672,22
724,93
779,62
836,30
894,97

31,65
38,30
45,58
53,49
62,04
71,22
81,03
91,48
102,56
114,27
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139,59
153,20
167,45
182,32
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248,16
266,20
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304,19
324,13
344,70
365,91
387,75
410,22
433,33
457,07
481,44
506,45
558,36
612,81
669,78
729,29
791,33
855,90
923,01
992,64
1064,81
1139,51



BITOLAS PADROES FORJADAS REDONDAS E QUADRADAS

BITOLAS

PESO (kg/m)

393,70
406,40
419,10
431,80
444,80
457,20
469,90
482,60
495,30
508,00

pol
15.1/2
16
16.1/2
17
17.1/2
18
18.1/2
19
19.1/2
20

RED

955,63

1018,28
1082,92
1149,54
1219,80
1288,76
1361,35
1435,94
1512,51
1591,06

1216,75
1296,51
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA
NAO FABRICA

OBS.: Para bitolas maiores que 152,40 poderdo ser fabricadas quaisquer bitolas, apenas
respeitando-se os limites mdximos.

TOLERANCIAS DIMENSIONAIS DE LAMINADOS
E FORJADOS; SOBREMETAL DE FORJADOS

BITOLAS

5,50 a 10,00
10,200 15,88
16,150 30,16

BITOLAS

ACOS INOXIDAVEIS E FERRAMENTA

AFASTAMENTO

+ 0,30
+0,40
+0,50

OVALIZACAO
PADRAO

0,48
0,64
0,80

ACOS INOXIDAVEIS E FERRAMENTA

AFASTAMENTO

OVALIZACAO

5,50 a 10,00
10,200 15,88
16,15 a 20,64
21,40 a 30,16

+0,20
+0,25
+0,30
+0,35

man | mowio | e

+0,15
+0,20
+0,25
+0,30

0,32
0,40
0,48
0,56

0,24
0,32
0,40
0,48



TOLERANCIA DE BARRAS LAMINADAS REDONDAS (mm)

BITOLAS AFASTAMENTO OVALIZACAO

5,50 - 14,00 +0,40 MAX. 0,64
14,29 - 17,46 +0,50 MAX. 0,80
18,50 - 24,00 +0,55 MAX. 0,88
24,40 - 30,16 +0,60 MAX. 0,96
31,75 - 39,69 +0,70 MAX. 1,12
41,28 - 47,63 +0,80 MAX. 1,28
50,80 - 63,50 +0,90 MAX. 1,44
66,68 - 80,00 +1,00 MAX. 1,60
82,55 - 95,25 +1,30 MAX. 2,08
101,60 - 114,30 +1,50 MAX. 2,40
120,65 - 146,05 +1,80 MAX. 2,88
152,40 +2,10 MAX. 3,36

TOLERANCIA ESPECIAL DE BARRAS REDONDAS DE ACOS PARA
CONSTRUCAO MECANICA (mm)

BITOLAS AFASTAMENTO OVALIZACAO

5,50 - 10,00 +0,15 MAX. 0,24
10,20 - 15,88 +0,20 MAX. 0,32
16,15 - 20,64 +0,25 MAX. 0,40
21,40-30,16 +0,30 MAX. 0,48
31,75-38,10 -0,30, + 0,50 MAX. 0,64
39,69 - 50,80 - 0,40, + 0,60 MAX. 0,80
52,39 - 63,50 -0,40, + 0,80 MAX. 0,96
66,68 - 85,00 - 0,40, + 1,20 MAX. 1,28

OBS.: Bitolas com outras tolerdncias poderéio ser fabricadas mediante consulta de fabricagdo.

TOLERANCIA ESPECIAL DE BARRAS REDONDAS DE ACOS PARA
CONSTRUCAO MECANICA (mm)

BITOLAS (mm) AFASTAMENTO SOBREMETAL (mm)
Acima de L ame ]

15,88 47,63 0,60
47,63 76,19 1,00
76,19 100,00 1,40
100,00 152,40 2,00
152,40 205,00 2,60

Para cdlculo da bitola usinada, com garantia de isencdio de defeito, considerar o valor de sobremetal
acrescido de toleréncia negativa da bitola laminada. Exemplo: A partir de uma bitola laminada,
redondo 76,20 mm (+/- 1,00 mm), obtém-se uma bitola usinada de até (76,20 - 1,40 - 1,00) = 73,80 mm.



TOLERANCIA DE BARRAS QUADRADAS (mm)

37,00 - 40,00 +0,70 7
41,28 - 44,45 +0,80 7
46,04 - 50,00 +0,80 10
50,80 - 60,33 +0,90 10
63,50 +0,90 13
69,85 -76,20 +1,00 13
80,00 + 1,00 16
82,55 - 85,00 +1,30 16
85,73 - 95,25 +2,00 16
100,00 +2,00 18
101,60 - 110,00 +2,00 18
114,60 - 120,00 +2,20 20
127,00 - 130,00 + 3,00 20
133,35 - 152,40 + 3,00 22
158,75 +3,00 28
165,10 +4,00 28
171,45 - 196,85 + 4,50 30

OBS.: Bitolas 50,00 e 50,80 mm tem raio de canto de 7 mm.

TOLERANCIA DE BARRAS LAMINADAS COM ACABAMENTO

e Descascadas a partir de ISO h 11.
® Descascadas e Polidas a partir de ISO h 11.
e Trefiladas a partir de 1ISO h 9. (Sem tratamento térmico apés trefila)
* Retificadas a partir de ISO h 7. (Sob consulta p/ Inox e Ferramenta)
e Torneadas: 124,00 - 143,00: + 1,50 / -0,00 (mm)

144,00 - 195,00: + 2,00 / -0,00 (mm)

Tolerdncia em microns

Faixasde |DIN | | 670 | lesg/er] | ¢68 | |
b1 | h12 | b3

leo |17 e | o |

1 a 3 40 60 100 140
3 a 6 12 18 30 48 75 120 180
6 a 10 15 22 36 58 90 150 220
10 a 18 18 27 43 70 110 180 270
18 a 30 21 33 52 84 130 210 330
30 a 50 25 39 62 100 160 250 390
50 a 80 30 46 74 120 190 300 460
80 a 120 35 54 87 140 220 350 540
120 a 180 40 63 100 160 250 400 630

Outras faixas de tolerd@ncia sob consulta.
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